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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Der Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Abdichtungs-
system "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten. Das Abdichtungssystem wird aus unter-
einander verschweilten Kunststoffplatten hergestellt, die mit Verankerungselementen
(Ankernoppen) versehenen sind. Uber diese Verankerungselemente werden die Beton-
schutzplatten im Beton mechanisch verankert.

Die Kunststoffplatten werden im  Extrusionsverfahren aus Polyethylengranulat
"Hostalen GM 5010 T3 Black" hergestellt. Die Verankerungselemente (Noppen) aus "Borstar
ME3440" werden mittels UltraschallschweiRen gemal DVS 2216-1" aufgebracht.

Die Betonschutzplatten werden als verlorene Schalung montiert bzw. verlegt und anschlie-
Rend einbetoniert. Alternativ ist auch die nachtragliche mechanische Verankerung der
Betonschutzplatten unter Verwendung eines bestimmten Mortels bzw. Estrichs zul&ssig. Die
Betonschutzplatten werden mittels Warmgas-Extrusionsschweillen gemaR DVS 2227-12 zu
einer begehbaren Auffangraumabdichtung verschweift.

(2) Die mechanisch im Beton zu verankernden Betonschutzplatten werden in glatter Ober-
flache in Plattendicken von 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm hergestellt. Die Betonschutzplatten
werden in den GréRen 1,0mx2,0m, 1,50 m x 3,0 m und 2,0 mx4,0 m hergestellt. Zur
konstruktiven Gestaltung sind Sonderabmessungen maglich.

(3) Die Betonschutzplatten diirfen zur Abdichtung von Auffangwannen und Auffangraumen
innerhalb von Gebauden und im Freien beim Lagern von Flissigkeiten gemal Anlage 1
verwendet werden.

(4) Beim Lagern von hochentziindlichen, leichtentziindlichen und entziindlichen Flissig-
keiten gemal der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) dirfen die Betonschutzplatten nur
verwendet werden, wenn die Vorschriften zur Vermeidung von Zindgefahren bei Errichtung
und Betrieb der Lageranlage eingehalten sind (s. TRGS 2153® Technische Regel Betriebs-
sicherheit "Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen").

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Abdichtungssystem

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Betonschutzplatte muss folgende Eigenschaften haben. Sie muss

— flissigkeitsundurchlassig gegenuber den in Anlage 1 aufgefiihrten wassergefahrdenden
Flussigkeiten sein,

— alterungsbestandig sein,

— witterungsbestandig nach Klasse W1 fir die Innenanwendung und die AuRenanwendung
bzw. freie Bewitterung sein,

DVS 2216-1:2007-04 Ultraschallschweilen  von  Kunststoffserienteilen —  Prozessbeschreibung,
Maschinen und Geréate, Einflussgréfien, Konstruktion, Qualitatssicherung
2 DVS 2227-1:2004-08 Schweilen von Halbzeugen aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir die

Abdichtung von Betonbauwerken im Bereich des Grundwasserschutzes und zum
Korrosionsschutz

TRBS 2153, Technische Regel Betriebssicherheit "Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufla-
dungen" — Fassung 2009 —

224248.15 1.59.21-17/15



Deautschas

In&titut
fur
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.21-219 Seite 4 von 111 14. Juli 2015

— mikroorganismenbestandig sein und

— hinsichtlich der Feuerausbreitung die Anforderungen der Baustoffklasse B 2 nach
DIN 4102-1* erfiillen.

(2) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1 (1) wurden nach den Zulassungsgrundsatzen fir
Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen® (ZG "Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen") - Juni
2009 - nachgewiesen.

(3) Die Materialien der Ausgangsstoffe (Kunststoffplatten und Noppen) fiir die Herstellung
der Betonschutzplatten sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

(4) Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften der Betonschutzplatten einschlieflich der
zugehdrigen Nachweisverfahren sind in Anlage 2 angegeben.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

(1) Die Herstellung der Kunststoffplatten aus der Formmasse "Hostalen GM 5010 T3 Black"
sowie der Noppen aus "Borstar ME3440" erfolgt durch Fremdfirmen (Zulieferer), die die
Qualitdt der extrudierten Kunststoffplatten durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204° bestétigen.

(2) Die Weiterverarbeitung der Kunststoffplatten zu den Betonschutzplatten "Bekaplast PE-
HD" hat im Werk der Firma Steuler-KCH GmbH in 56203 Hohr-Grenzhausen des Antrag-
stellers (im Folgenden Zulassungsinhaber genannt) zu erfolgen.

Die Noppen werden mittels Ultraschallschweilen gemalt DVS 2216-1" auf die Kunststoff-
platten aufgeschweil’t. Die Platten- und Noppengeometrie entspricht Anlage 5/17.

(3) Anderungen in der jeweiligen Rezeptur der Materialien der Ausgangsstoffe (Kunststoff-
platten und Noppen) bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut fir
Bautechnik.

(4) Angaben zum Herstellverfahren sind beim DIBt hinterlegt.

(5) Die Vorkonfektionierung der Betonschutzplatten im Werk erfolgt durch Heizelement-
stumpfschweiRen gemaR DVS 2207-17, Warmgas-Ziehschweien gemal DVS 2207-3% und
Warmgas-Extrusionsschweien gemaR DVS 2207-1°, Verfahrensvariante Il. Fir die
Schweilarbeiten darf nur Personal eingesetzt werden, welches Uber eine gultige Prif-
bescheinigung gemalk DVS 2212-1", Untergruppe I-5, I-6.1 und 11-1.1 verfiigt.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung der Betonschutzplatten muss so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Die Betonschutzplatten sind nach den
Angaben des Zulassungsinhabers zu transportieren und zu lagern (siehe Abschnitt 4.1(2).
Gegen direkte Sonneneinstrahlung sind die Betonschutzplatten zu schitzen.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen
Zulassungsgrundsatze Dichtungsbahnen fiir LAU-Anlagen (ZG Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen) - Fassung

Juni 2009

6 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen

7 DVS 2207-1:2005-09 Schweilen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweillen von
Rohren, Rohrleitungsstellen und Tafeln aus PE-HD

8 DVS 2207-3:2005-04 Schweilen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweilen von
Rohren, Rohrleitungsstellen und Tafeln aus PE-HD

° DVS 2207-4:2013-03 Schweilen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweilen von
Rohren, Rohrleitungsstellen und Tafeln aus PE-HD

1 DVS 2212-1:2006-05 Prifungen von KunststoffschweilRern; Prifgruppen | und Il
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223 Kennzeichnung

(1) Der Lieferschein fir die Betonschutzplatten muss vom Zulassungsinhaber mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.2 erfillt sind.

(2) Die Zulassungsnummer ist leicht erkennbar und dauerhaft mit dem Namen des Zulas-
sungsinhabers und dem Herstelldatum auf den Verpackungen (Beipackzettel) und auf den
Betonschutzplatten (mindestens alle 5 Ifd. m) anzugeben.

(3) Der Zulassungsinhaber muss den Verarbeiter (Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1)) verpflich-
ten, jede Auffangwanne bzw. jeden Auffangraum dauerhaft mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen (es sollen dabei mitgelieferte Schilder verwendet werden):

Zur Abdichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet

Abdichtungssystem: "Bekaplast PE-HD"
Zulassungsnummer: Z-59.21-219
Zulassungsinhaber: Steuler-KCH GmbH

Berggarten 1
56427 Siershahn

Herstellwerk Steuler-KCH GmbH
56203 Hohr-Grenzhausen
ausgefihrt am:

ausgefihrt von: (ausfuihrende Firma s. Abschnitt 4.1 (1))

Zur Schadensbeseitigung nur die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannten Materialien entsprechend den Angaben des Zulassungsinhabers verwenden!

2.3 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt
2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Betonschutzplatten mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einem Ubereinstimmungszertifikat
(UZ) erfolgen.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Betonschutzplatten mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das in Abschnitt 2.2.1 (1) ange-
gebene Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer regelmafBigen Fremdiberwachung einschliellich
einer Erstprifung der Betonschutzplatte nach Malgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

(3) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Zulassungsinhaber eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstpriifberichts (geman
Abschnitt 2.3.3(3)) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produk-
tionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller der Betonschutzplatte
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellte Betonschutzplatte den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

224248.15 1.59.21-17/15
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(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgefihrten Maf3-
nahmen einschlieen, wobei die Einhaltung der Kennwerte Uber die Kontrolle des Abnah-
meprifzeugnisses 3.1 nach DIN EN 10204° (Wareneingangskontrolle) bzw. im Vergleich mit
den Angaben der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Kunststoffplatten
durch den Zulassungsinhaber eigenverantwortlich zu prifen und aufzuzeichnen sind.

(4) Bei Vorkonfektion der Betonschutzplatten ist zusatzlich die Qualitdt der Flgenahte
(Abmessungen, Kurzzeitschweillfaktor, Dichtigkeit) zu protokollieren und durch ein
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204° nachzuweisen.

(5) Die Qualitat der VerschweiBung der mittels Ultraschall auf die Platten aufgeschweifdten
Noppen ist zu prifen. Mit dem firmeninternen Verfahren (maschinelle Abzugsvorrichtung) ist
die VerschweiBung der Noppen durch Ermittlung der Abzugsfestigkeit einmal je
Produktionstag Uber alle im Einsatz befindlichen Schweileinheiten Uber die gesamte Tafel-
breite festzustellen. Die Anforderungen sind Anlage 2 zu entnehmen.

(6) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
"Bekaplast PE-HD"
— Zuordnung der hergestellten Betonschutzplatte zu der Charge des verwendeten Form-
stoffes
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priifung der Betonschutzplatten

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemaf
Anlage 2 und 3

— Qualitdt der Fugenahte vorkonfektionierter Kunststoffbahnen gemal Abnahmeprif-
zeugnis 3.1 nach DIN EN 10204°

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

(7) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(8) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind von dem fir die Produktionskontrolle Verant-
wortlichen unverziiglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebenen Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen.

(2) Die Fremduberwachung der Herstellung der Betonschutzplatten ist gemal Anlage 3
durchzufiihren. Die Identitat ist dabei im Vergleich der Angaben der Anlage 2 "Uber-
wachungswerte" mit den im Rahmen der FremdUberwachung ermittelten Werten

a. zur Formmasse "Hostalen GM 5010 T3 black" und zum Formstoff Noppen aus "Borstar
ME3440" (Dichte und Schmelze-MasseflieRrate) sowie

b. zur Kunststoffplatte (Formstoff) "Hostalen GM 5010 T3 black" (Dichte, Schmelze-Masse-
flieRrate und Verhalten bei Zugbeanspruchung (o, und ,))

festzustellen.

(3) Die Abzugskraft ist an Ruckstellproben zu ermitteln. Hierflr sind mindestens 5 Proben
aus unterschiedlichen Chargen zu verwenden und 5 Noppen je Probe zu prufen.
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(4) Im Rahmen der Fremdliberwachung ist eine Erstprifung der Betonschutzplatten mit
folgendem Prufumfang durchzufiihren:

— ldentitat der Materialien (siehe Abschnitt 2.3.3 (2))
— Beschaffenheit
— Dicke

— Verhalten gegen Flussigkeiten (mit mindestens drei von der Uberwachungsstelle ausge-
wahlten Flussigkeiten bzw. Mediengruppe — Priifflissigkeiten der Anlage 1)

— Verhalten nach Erwarmung (MaRanderung)
— Malhaltigkeit der Verankerungselemente und
— Ermittlung der Abzugskraft.

(5) Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Priifungen wurden an
amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion durchgefihrt. Diese Prifungen
ersetzen die Erstprifung.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Standsicherheit der Auffangwanne/-rdume ist vor dem Einbau der Betonschutzplatten
nachzuweisen.

(2) Der Untergrund fir die Betonschutzplatten muss bereits die vorgesehene Sohl- und evtl.
Bdschungsneigung aufweisen.

(3) Wenn Bodenfeuchte, Grund- und Sickerwasser oder andere Wasser von der Rickseite in
das Bauwerk eindringen kénnen, ist dieses gemaR DIN 18195-4"" und DIN 18195-6'2 abzu-
dichten.

(4) Der Untergrund fiir den Einbau der Betonschutzplatten und ihre Befestigung ist vor dem
Verlegen der Betonschutzplatten spatestens jedoch vor dem Betonieren/Estricheinbau durch
den Betrieb nach Abschnitt 4.1(1) zu beurteilen und abzunehmen.

(5) Es kann erforderlich sein, im Untergrund Risse zu uberbrtcken, die breiter als 0,5 mm
sind. In diesem Fall darf die bleibende Verformung nicht mehr als 3 % des Abstandes
zwischen den Verankerungselementen betragen, um Spannungsrissbildung der Auskleidung
zu vermeiden. Falls innerhalb der betroffenen Flache Schwei3nahte vorhanden sind, redu-
ziert sich die maximal zuldssige Verformung auf 2 % des Abstandes zwischen den Veran-
kerungselementen, von dem die Breite der Schweiflnaht abzuziehen ist.

(6) Bei instand zu setzenden Auffangwannen und Auffangrdumen sind die Anforderungen
der DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"'® sinngeman zu erfiil-
len. Bei instand zu setzenden Auffangwannen und -raumen sind Rissbreiten bis zu einer
Breite von 1,5 mm zulassig, soweit die Standsicherheit nicht gefahrdet ist. Breitere Risse
sind sachgerecht zu verfullen.

DIN 18195—-4:2011-12 Bauwerksabdichtungen — Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillar-
wasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und
Wanden, Bemessung und Ausfliihrung

DIN 18195-6:2011-12 Bauwerksabdichtungen — Teil 6: Abdichtungen gegen von auf’en driickendes
Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung
13 Instandsetzungsrichtlinie DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzen von Betonbauteilen (Instandset-

zungsrichtlinie)", Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton, Ausgabe Oktober 2001
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

(1) Die Betonschutzplatten dirfen nur von solchen Betrieben verarbeitet werden, die vom
Zulassungsinhaber entsprechend unterwiesen und die fiir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im
Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die Tatigkeiten sind nach fur den
Anlagenstandort geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. Zusatz-
lich missen diese Fachbetriebe vom Zulassungsinhaber (einschlief3lich ihrer Fachkrafte) fir
die zuvor genannten Tatigkeiten autorisiert und geschult sein. Die Autorisierung und
Schulung erfolgt durch die Firma Steuler-KCH GmbH oder von einem von der Firma Steuler-
KCH GmbH autorisierten Unternehmen.

(2) Fur den ordnungsgemafRen Einbau der Betonschutzplatten hat der Zulassungsinhaber
eine Einbau- und Verlegeanleitung zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen
dieses Bescheids, insbesondere zu den folgenden Punkten, detaillierte Beschreibungen ent-
halten sein mussen:

— Lagerung, Transport und Verpackung
— Baugrundvorbereitung und -beschaffenheit neuer und instand zu setzender Anlagen

— erforderliche Arbeitsgange zur Abdichtung von Auffangraumen (z. B. bei Abdichtung von
Teilflachen)

— Angaben Uber die Art der Befestigung der Betonschutzplatten an der Schalung
— Angaben Uber die Qualitat des Bodenestrichs oder Vergussmortels

— Art der Figung von Betonschutzplatten einschlieBlich Vorbereitung, Behandlung und
Schutz der Fligezonen

— Prifung der Figenahte
— Nachbessern von Hohlstellen
— Nacharbeiten und Ausbesserungen an der Abdichtung

(3) Der Einbau der Betonschutzplatten kann entweder gleichzeitig mit der Herstellung des
Betonbauwerkes als verlorene Schalung oder nachtraglich unter Verwendung eines Moértels
bzw. Estrichs erfolgen.

Bei der Aufbringung auf den Boden muss die Betonschutzplatte entweder auf Zementestrich
mit einer Dicke von mindestens 50 mm und mindestens der Festigkeitsklasse CT 30 nach
DIN EN 13813 aufgebracht werden oder es muss Mértel darunter gegossen werden. Wird
die Auskleidung hydrostatischem Druck ausgesetzt, muss sie direkt auf den Untergrund auf-
gebracht werden, solange der Beton noch frisch ist. Wird die Auskleidung nach der Her-
stellung des Betonbauteiles aufgebracht, muss zwischen dem Betonuntergrund und dem
Estrich eine bleibende Verbindung sichergestellt werden.

Bei Wanden miissen die Betonschutzplatten mit dem Untergrund eng verbunden sein. Das
Grofdtkorn des Betonzuschlags ist auf die Geometrie und die Anordnung der Befestigungs-
elemente abzustimmen. Falls vom Zulassungsinhaber nicht anders festgelegt, darf die
grote KorngréRe der Halfte des kirzesten Abstandes zwischen den Befestigungsmitteln
entsprechen.

Die Betonschutzplatten missen mit der Schalung fest verbunden werden. Die Anzahl an
Durchbringungen (z. B. fiir Abstandhalter) muss mdoglichst gering gehalten werden. Bei der
Verwendung von Nageln sind die Anlagen zu beachten, die Verwendung von Bolzen ist im
beaufschlagten Bereich nicht zuldssig. Temperaturbedingte Bewegungen (Expansion und
Kompression) missen durch Verwendung geeigneter Profile aufgenommen werden, so dass
die Auskleidung flach und spannungsfrei auf der Schalung aufliegt.

DIN EN 13813:2003-01 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche — Estrichmortel und Estrichmassen —
Eigenschaften und Anforderungen

224248.15 1.59.21-17/15
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(4) Fur die Durchfiihrung der Fiigearbeiten sind die Richtlinien des Deutschen Verbandes fur
Schweiflen und verwandte Verfahren e.V. (DVS-Richtlinien) anzuwenden. Das Schweif3en
der Betonschutzplatten erfolgt nach der Richtlinie DVS-2227-1* mittels Warmgas-
Extrusionsschweiflen. Heft- bzw. VorschweiRungen kdénnen mittels Warmgas-Zieh-
schweiRen nach Richtlinie DVS 2207-3" ausgefiihrt werden. Fiir die SchweiRarbeiten darf
nur Personal eingesetzt werden, welches Uber eine glltige Prifbescheinigung gemal DVS-
Richtlinie 2212-1", Untergruppe I-5 bzw. 1I-1 verfiigt. Die SchweiRndhte sind gemaR DVS-
Richtlinie 2227-1% zu priifen und zu protokollieren. Es darf nur Schweilzusatz aus dem
identischen Material wie die Betonschutzplatten verwendet werden.

(5) Konstruktionsdetails missen den Anlagen 5/1 — 5/16 entsprechen.

(6) An der Auffangwanne bzw. dem Auffangraum ist ein Schild nach Abschnitt 2.2.3 (3)
anzubringen.

4.2 Ubereinstimmungserklérung fiir die Ausfithrung vor Ort

(1) Wahrend der Ausflihrung sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der ordnungsge-
mafen Ausfiihrung vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der am Einbauort zusammengefiigten
Abdichtungssystems (Bauart) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss vom ausfihrenden Betrieb gemaR Abschnitt 4.1 (1) mit einer Ubereinstim-
mungserklarung auf Grundlage der Bestimmungen fir die Ausfihrungen nach Abschnitt 4.1
erfolgen (siehe Anlage 5).

(3) Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Betreiber der Lageranlage zusammen mit einer
Kopie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie einer Kopie der Verlegeanleitung
zu ubergeben.

(4) Die Aufzeichnungen nach Abschnitt 4.2(1) miussen wahrend der Bauzeit auf der Bau-
stelle bereitliegen. Sie sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unter-
nehmen aufzubewahren. Kopien der Aufzeichnungen sowie des Standsicherheits-
nachweises nach Abschnitt 3.1(1) bzw. 3.2(1) sind dem Bauherrn zur Aufnahme in die
Bauakten auszuhandigen und dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehérde und dem Sachverstdndigen nach Abschnitt 5.1 (3) auf
Verlangen vorzulegen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

5.1 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
der Abdichtung gemaR § 1 Abs. 2 der Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen vom 31. Mérz 2010 (BGBI. | S. 377) wird verwiesen. Im Ubrigen sind
die fir den Anlagenstandort geltenden Vorschriften zu beachten. Hierfur gelten die unter
Abschnitt 5.2 aufgefiihrten Kriterien.

(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen
und Reinigen der Abdichtung nur solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese Tatigkeiten
Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die Tatigkeiten
sind nach fir den Anlagenstandort geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht aus-
genommen. Zusatzlich mussen diese Fachbetriebe vom Zulassungsinhaber (einschlief3lich
ihrer Fachkréfte) fur die zuvor genannten Tatigkeiten autorisiert und geschult sein. Die Auto-
risierung und Schulung erfolgt durch die Firma Steuler-KCH GmbH oder von einem von der
Firma Steuler-KCH GmbH autorisierten Unternehmen.

DVS 2207-3:2005-04 SchweiRen von thermoplastischen Kunststoffen, Warmgaszieh- und Warmgas-
fachelschweilfen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln, Verfahren,
Anforderungen
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(3) Der Betreiber einer Lageranlage hat je nach fir den Anlagenstandort geltenden Vor-
schriften Prifungen durch Sachverstandige nach Wasserrecht (Inbetriebnahmeprifung, wie-
derkehrende Prifung) zu veranlassen. Fiur die Durchfiihrung der Prifungen gelten die
Abschnitte 5.2.1 und 5.2.2. Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
bleiben hiervon unberihrt.

(4) Ausgelaufene wassergefahrdende Flussigkeiten missen so schnell wie mdglich, spa-
testens innerhalb der in Anlage 1 ausgewiesenen zulassigen Beanspruchungsdauer, erkannt
und von der Dichtfliche entfernt werden. Bei Verwendungen entsprechend der Bean-
spruchungsstufe "mittel" missen ausgelaufene wassergefahrdende Flissigkeiten innerhalb
von 72 Stunden von der Dichtflache entfernt werden.

5.2 Priifungen
5.2.1 Priifungen vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen

(1) Die Prufung des Abdichtungssystems ist vor Inbetriebnahme der Auffangwanne bzw. —
flache durchzufuhren. Dieses erfolgt in Anwesenheit eines sachkundigen Vertreters des
Betriebs nach Abschnitt 4.1 (1) und des Anlagenbetreibers.

(2) Die Dicke der zu verlegenden Betonschutzplatten ist vom Sachverstandigen vor Beginn
der Montage bzw. Verlegungsarbeiten stichprobenartig zu tberprifen. Sofern sich durch-
gangig eine Dicke ergibt, die die Anforderungen der Anlage 2 — Uberwachungswerte — nicht
erfullt, ist die jeweilige Betonschutzplatte zu verwerfen und durch eine neue, den Anforde-
rungen entsprechende, zu ersetzen.

(3) Der Sachverstandige Uberprift die plangerechte Ausfliihrung des Abdichtungssystems
auf Ubereinstimmung mit den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
und die Einhaltung behérdlicher Auflagen und Bedingungen. Er kontrolliert die erforderlichen
Nachweise und die Aufzeichnungen Uber Art, Umfang und Ergebnis der Prifungen geman
der Bauausfihrung.

(4) Soweit Teilprifungen einzelner Verlegeabschnitte wahrend der Bauausfliihrung durch
den Sachverstandigen nicht vorgesehen oder moglich waren, tberprift er stichprobenweise
das Abdichtungssystem durch Augenschein auf offensichtliche Mangel und Beschadi-
gungen, fehlerfreie Ausfiihrung der Flgestellen, Sicherung der Rander, Abdeckung sowie
ihre Anschlisse an andere Bauteile des Auffangraumes.

5.2.2 Wiederkehrende Priifungen

(1) Das Abdichtungssystem ist wiederkehrend darauf zu prifen, ob die Voraussetzung fir
ihre Verwendung noch gegeben ist.

(2) Das Abdichtungssystem ist durch Augenschein stichprobenweise auf ihren Zustand zu
kontrollieren. Die Ausfiihrungen der Abschnitte 5.2.1 (3) und 5.2.1 (4) gelten sinngemaf.

(3) Werden bei wiederkehrenden Prifungen Beschadigungen am Abdichtungssystem fest-
gestellt, sind entsprechende Mallnahmen zur Abhilfe zu treffen.

5.3 Ausbesserungsarbeiten

(1) Werden bei den Prifungen gemaf Abschnitt 5.2 Mangel am Abdichtungssystem festge-
stellt, so sind diese unverziiglich zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb
nach Abschnitt 5.1 (2) zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten Materi-
alien entsprechend der Verlegeanleitung des Zulassungsinhabers verwenden darf.

(2) Beschadigte Flachen sind mit Zuschnitten aus den entsprechenden Betonschutzplatten
abzudecken. Die Zuschnitte sind im gesamten Nahtbereich fachgerecht zu fligen. Fehl-
stellen an Schweillnahten sind fachgerecht instand zu setzen. Die instand zu setzenden
Flachen sind gemaf Abschnitt 4.1 (4) zu prufen.

(3) Sofern die Gesamtflache der auszubessernden Fehlstellen 30 % Uberschreitet, entschei-
det der Sachverstandige, ob eine Ausbesserung noch zuldssig ist. Bei Nacharbeiten in
grolRerem Umfang ist die wiederkehrende Priifung durch den Sachverstandigen zu wieder-
holen.

224248.15 1.59.21-17/15
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5.4 Priifbescheinigung

Uber die Ergebnisse der Priifungen und Materialuntersuchungen ist im Rahmen der nach
Arbeitsschutz- bzw. Wasserrecht zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen,
die der zustandigen Behoérde und dem Betreiber unverzlglich vorzulegen ist.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge
Referatsleiter
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Medien- SEEN
Fliissigkeiten ruppe spruchungs-
grupp stufe
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach 1
DIN EN 15376
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG bis 1a
zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
Flugkraftstoffe 2
alle Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, auer Kraftstoffe 4
Benzol und benzolhaltige Gemische 4a
Rohdle 4b hoch
gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit einem 4c
Flammpunkt > 55 °C
alle aliphatischen Halogenkohlenwasserstoffe > C, 6
Halogenkohlenwasserstoffe = C4 6a
aromatische Halogenkohlenwasserstoffe 6b
organische Sauren (Carbonsauren, auler Ameisensaure) sowie deren Salze (in wassriger Lésung) 9a
Medienliste 59.21 des DIBt —Stand Juli 2005- ‘ ----- hoch
- Heizdl EL nach DIN 51603-1
- ungbrauchte Verbrennungsmotorendle und ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle 3
- Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt .
von < 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 55 °C mittel
Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem
o 3a
Gesamtgehalt von max. 5 Vol.-%

" Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regel wassergefahrdender Stoffe (TRwS) Ausfiihrung von Dichtflachen; Deutsche Vereinigung flr
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Regelwerk, Oktober 2005

Soweit keine anderen Angaben zu den aufgefiihrten Flissigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen oder
um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe. Das trifft auch fir Mischungen mit Wasser (z. B. Alkohole) zu, soweit dies
nicht extra ausgewiesen ist.

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Liste der Flissigkeiten, gegen die die Dichtungsbahn fiir die angegebenen Anlage 1

Beanspruchungsstufen bestandig ist

Z27876.15 1.59.21-17/15
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sPtr:r:gegen- Eigenschaft Einheit |Priifgrundlage Uberwachungswerte
Formmasse Formmassenbezeichnung -— DIN EN ISO 1872-1"% PE, EACH 57 T 006
5'3‘1’3“}'3” GM I'Schmelzindex MFR 190/5 | g/10 min | DIN EN ISO 1133-1'® 0,43 + 0,06
black" Dichte (dr) glem? DIN EN ISO 1183-1"7 0,957 + 0,004
Kunststoff- 3,0 +10 % /-5 %
pla]tﬁf)e (Form- | Dicke mm DIN EN 1849-2'"® 4,0 > (Einzelwerte + 10 %)
sto
"Hostalen GM , 5.0
5010 T3 Schmelzindex MFR 190/5 | g/10 min | DIN EN ISO 1133-1" 0,44 + 0,15
black” Dichte (dr) g/lem®* | DIN ENISO 1183-1" 0,958 + 0,004

Streckspannung (o) N/mm2 | DIN EN ISO 527-2"° 245+15%

Probekoérper 1B,
: Prifgeschwindigkeit

Dehnung bei % v= 590 mm/ming 9,5+ 15 % (relativ)

Streckspannung (ey)

Verhalten nach Erwarmung | % (D1|210ECN (132)07_'2)20 MaRanderung < 3 %

, 60 min
Verankerungs | Formmassenbezeichnung | --- DIN EN ISO 1872-1% PE, EACGL 50 T 012 CD
?/Lenr:(‘sr”t Schmelzindex MFR 190/5 | g/10 min | DIN EN ISO 1133-17 0,85+ 0,3
noppen) aus | Dichte (dg) g/cm? DIN EN ISO 1183-1" 0,951 + 0,004
"Borstar : ;
" . Firmeneigenes Verfahren
ME3440 X:I?erlrzllt(l,?rl](:rlwttger - im Einvernehmen mit der |s. Anlage 5/17
Prufstelle

Betonschutz- | Noppenfestigkeit N/Noppe | Gemaf hinterlegtem
platte Abzugskraft Prifplan
"Bekaplast >2.100
PE-HD"

15
16

17

18

19

20

DIN EN ISO 1872-1:1999-10
DIN EN ISO 1133-1:2012-03

DIN EN ISO 1183-1:2013-04

DIN EN 1849-2:2010-04

DIN EN ISO 527-2:2012-06

DIN EN 1107-2:2001-04

Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis flir Spezifikationen
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-VolumenflieRrate
(MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Prifverfahren

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunststoffen - Teil 1:
Eintauchverfahren, Verfahren mit Fliissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der flachenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen flr Dachabdichtungen

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften -
Extrusionsmassen

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Mafhaltigkeit - Teil 2: Kunststoff-und Elastomerbahnen fiir

Teil 2: Prufbedingungen fir Form- und

Dachabdichtungen

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 2

Uberwachungswerte/mechanisch-physikalische Kenndaten

Z27876.15 1.59.21-17/15
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Uberwach Haufigkeit der
ungsgegen- | Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Werkseigenen | ¢ . qiber-
stand Produktions- h
kontrolle P
Formmasse |Handelsware, Typen- - Werksbescheingung
"Hostalen | bezeichnung, Form- 2.1 nach s
GM 5010 T3 [ massenbezeichnung nach DIN EN 10204
black" DIN EN ISO 1872-1%
Schmelzindex ¥ DIN EN 1SO 1133-1' | Abnahmepriifzeugnis |16de Lieferung | 2 x jahrlich
MFR 190/5 (Code T) |3:1nach s
- ) = DIN EN 10204” oder
Dichte DIN EN ISO 1183-1 Aufzeichnung
Kunststoff- | Dicke DIN EN 1849-2"® o s el
platte Beschaffenheit Abs. 4.3 7G* xJanrie
(Formstoff) , )
"Hostalen Schmelzindex DIN EN ISO 1133-1"¢ 2 x jahrlich
GM 5010 T3 MFR 190/5 (Code T) | abnahmepriifzeugnis
black” Dichte DIN EN ISO 1183-1"7 |3.1nach 2 x jahrlich
T —— DIN EN 10204° oder
Streckspannung™ langs DIN EN ISO ?27'2 Kennzeichnung mit | jede Lieferung -
""""""""""" Probekodrper 1B dem o
’ - 2 hrlich
quer Prifgeschwindigkeit | Ubereinstimmungs- X Janie
Dehnung bei ) langs v = 50 mm/min zeichen -
a) 2
Streckspannung quer 2 x jahrlich
Verhalten nach  langs | DIN EN 1107-2% o
Erwdrmung “quer | (120°C, 60 min) 2 xjahrlich
Verankerun |Handelsware, Typen- - Werksbescheingung
gselement |bezeichnung, Form- 2.1 nach s
(Anker- massenbezeichnung nach DIN EN 10204
noppen) aus | DIN EN ISO 1872-1"°
;ﬁ‘ggjtjg,, Schmelzindex® DIN EN ISO 1133-1'¢ | Abnahmepriifzeugnis | jede Lieferung |2 x jahrlich
MFR 190/5 (Code T) |31 nach s
DIN EN 10204” oder
Dichte @ DIN EN ISO 1183-1"7 | Aufzeichnung
Firmeneigenes Aufzeichnung Kontinuierliche
MaRhaltigkeit der Verfahren im Sﬁ%hfzogﬁfrlgee 2 x jahrlich
Ankerelemente Elqvernehmen mit der Nachmessung an
Prifstelle 5 Noppen
Betonschutz | Noppenfestigkeit GemaR hinterlegtem | Aufzeichnung Taglich siehe
platte Abzugskraft Prifplan Abschnitt 2.3.2(5) N
"Bekaplast der besonderen 2 x jahrlich
PE-HD" Bestimmungen
3 Feststellung der Identitat gemafR Abschnitt 2.3.3(2) der Besonderen Bestimmungen
Zulassungsgrundsatze Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen (Fassung Juni 2009)
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen
Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 3

Grundlage fir den Ubereinstimmungsnachweis
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Ifd. Bestétigung der ausfiihrenden Firma
Nr.
1. 0 = USRS
2. = Lo =T o 1) SRR
3. Abdichtung mit ........cccooiiiiiii [ [ (Handelsname/Type/Dicke)
4. Zulassung: Z-59.21-219 VOM .....ccueiiiiiiiiie et
5.a  Zulassungsinhaber: Steuler-KCH GmbH
Berggarten 1
56427 Siershahn
Telefon: 02623 / 600 402
5.b Verarbeiter der Betonschutzplatten: ..o
5.c Bauzeit: e ait e
Bestatigung
6. Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma wurde vom Zulassungsinhaber der
Dichtungsbahn Gber den sachgerechten Einbau unterrichtet.
7. Beurteilung vor Herstellung der Abdichtung
Untergrundbeschaffenheit gem. Hinweisen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung ist gegeben
8. Kontrolle des Einbaus
a) Priifbescheinigungen® der Schweiler gem. DVS-Richtlinie 2212 liegen vor
b) SchweiRprotokolle? liegen vor
- Werkstatt
- Baustelle
c) gdf.: begehbare Schutzabdeckung gem. allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung wurde aufgebracht
d) ggf.: MaRnahmen zur Vermeidung von Ziindgefahren wurden umgesetzt®®
Bemerkungen:
Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 4

Bestatigung der ausfihrenden Firma
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Standard-H-Prof il

20 20

Werkstoff:
Gewicht:

Herstel lange

F

L |

/]

Herstel lung

o~
—

S

Sonder—-H-Prof i |

(e}

[\X\\\\\;Noppemubgtand 62, omm

Werkstoff:
Gewicht:

Herstellinge

25 Herstel lung

1 s

LN
| |
i
i

i )

‘ $;=3,3 f

Sp=4,3 f

Sp=5,3 f

Noppenakstand 62, Smm

Ur S=3
ur S=4 (Tafeldicke)
Ur S=5

DIBt

PE-HD GMS010 T3

0,45 kg/m (S, =3,3 nm
0,41 kg/m (S =4,3 mm)
0,38 kg/m (§,=5,3 mm)
o) 2000 mm

b> 3000 mm

> 4000 mm

o) Fixldngen

aus Bekaplast PE-HD
Lagertafeln

PE-HD GMS010 T3

1,05 kg/m (§-=3,3 mm)
1,00 kg/m (S =4,3 nm
0,95 kg/m (§,=5,3 mm)
o> 2000 mm

b> 3000 mm

> 4000 mm

o) Fixldngen

aus Bekaplast PE-HD
Lagertafeln

(Tofeldicke>

(Tafeldicke)

MaBe in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

H-Profil

Anlage 5/1

Z45140.15

1.59.21-17/15
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Bautachnik

Leitfahiges AbreiS-H-Prof il rioeo

Werkstoff: PE-HD GM9350C
elektrisch leitfdhig

Gewicht: 0, 12 kg/m

Herstelldnge: endlos auf Rolle
Herstellung  Profilextrusion

-05

3.5
257

0

R6
90°
XA
%
i

45

Schwe i fnahtoustuhrung nach Abriss

des inneren Profiltei les

WE-Naht

Bekaplast PE-HD

5

max. 1, SxNoppenabstand

(max, 99 MaBe in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/2
Abreil3-H-Profil

Z45140.15 1.59.21-17/15
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20° —tckverb indungsprof i |

30
20
15 <
o
o
| —Z @
5|
S ¢
15

Deutscheas
Institut

fur
Bauwtechnik

Werkstoff:
Gewicht:

Herstel ldngen

Herstel lung

DIBt

PE-HD GM3010T3

0,65 kg/m (S =3,3 mm)
0,64 kg/m (S =4,3 mm)
0,63 kg/m (§,=5,3 mm)

a> 2000 mm
k> 3000 mm
c> 4000 mm
d> Fixlangen
aus PE-HD
Lagertafeln

cckverbindungsprof il Cheliebiger Winkel)

/7

11

*)

Werkstoff:
Gewicht:

Herstel ldngen

Herstel lung

St
St
St

PE-HD GM3010T3

0,44 kg/m (S, =3,3 mm)
0,42 kg/m (S =4,3 mm)
0,40 kg/m (S, =5,3 mm)

a> 2000 mm
k> 3000 mm
> 4000 mm
d> Fixldngen
aus PE-HD
Lagertafeln

=3,3 fUr S=3 (Tafeldicke)
=4,3 fUr S=4 (Tafeldicke)
=5,3 fur S=5 (Tafeldicke)

Mafle in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Eckverbindungsprofile

Anlage 5/3

Z45140.15

1.59.21-17/15
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a) Bodenauf lageleisten

Werkstoff: a) PE-HD GM5010T3

i ) PE-HD GM9310C
/(// -~ el. leitfdhig RC10C Q

| | Gewicht: 0. 33 kg/m
/ : \ Herstelldngen: a) 2000 mm

i

\

!

b) 3000 mm

c) 4000 mm

d) Fixlangen
Herstellung: oaus Bekaplast-PE-HD

Lagertafeln

Noppenabstand 62, Smm

0) Randauf lage leisten

Werkstoff: o) PE-HD GM5010T3
20 b> PE-HD GM9310C
‘ el. leitfdhig RC10® @
Gewicht: 0. 13 kg/m

"“"ﬁj// o Herstelldngen: o) 2000 mm
b> 3000 mm
c> 4000 mm
o) Fixldngen

Herstellung: aus Bekaplast-PE-HD
Lagertafeln

Lx45°

c)  Nagelleiste 30x20

Werksfoff: 3] PE-HD GM5010T3
h) PE-HD GM9310C

el. leiffahig
Gewicht: 1,50 kg/m
Herstellangen:a) 2000 mm
b) 3000 mm
c) £000 mm

d) Fixlangen
Herstellung: aus PE-HD Lagerfafeln

MaBe in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/4

Leisten

Z45140.15 1.59.21-17/15
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Rancdobschlussprofi |

15
2y 1, 5° 10 Werkstoff: PE-HD GM5010T3
e Gewicht: 0,61 kg/m (S, =3,3 mm)
7 0,58 kg/m (S, =4,3 mm)
% 0,35 kg/m (§=5,3 mm)
Herstel ldngen: a0 2000 mm
& ] Noppenakstand k) 3000 mm
£2 S c> 4000 mm
i ‘ b Fixlongen
- “4//1" ''''' I Herstellung  aus Bekaplast-PE-HD
Lagertafeln
[«>] ()
[@N] [@N]
(A |/
5
)
g $£=3,3 flr S=3 (Tafeldicke)
i S =4,3 fir S=4 (Tafeldicke)
c S$Fp=9,3 fur S=5 (Tafeldicke)

Randverbindung mit Randokschlussprofi |

WE-Bauste l lennaht
(DVS 2209 1, Bild &

eingelegtes
Kohlefaserband

Bekaplast-PE-HD

Rondobschluss—

profil
ﬁ

Auftragsnaht
(DVS e2e7. 1, Bild 4,
Variante 2)

Mafie in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/5

Randabschluss

Z45140.15 1.59.21-17/15
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o) Stumpfstoll mit H-Profil und Auftragnahten

(SchweiBnahtausfiUhrung / —-moafBe nach DVS 2227-1, Bild 5, Variante o)

Auftragnaht
Auftragnoht

Stahlbeton des
Auffangraumes

) bckstoll mit Eckprofil

(Au?tr&gsmuht bl und k2 nach DVS 2227-1, Bild 5, Variante 2)

Auftragnaht bl

Auftragnaht bl

Auftragnaht be

Auftragnoht be

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in

Stumpfstoll mit H-Profil und Eckstol3 mit Eckprofil

Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 5/6

Z45140.15

1.59.21-17/15
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o) Bodentafelverbindung

Kohlefaserband
als el, Leiter zur PrUfung

Bouste l len-WE-Naht
Noht nicht abgearbeitet
nur geputzt

Badenauf lageleisten

Ze ichnung Nr. 4a 60°.70°
agf. el. leitfdhig

/ementestrich

0) bckstoll mit itnnenliegender Kenlnant

Bekaplast-PE-HD-Wandtafel

WE-Noaht mit Wurzellage 1x04

Kohlefaserband

Randauf lage leiste

Zeichnung Nr. 4b
ggf. el. leitfdhig Bekap last-PE-HD-Bodentafel

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/7

Bodentafelverbindung und Ecksto? mit innenliegender Kehlnaht

Z45140.15 1.59.21-17/15
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a) Befestiqung der Bekaplosttafeln im Schweilnahthereich

Drahtnagel mit Stauchkopf
22x55 DIN EN 10230-1

Scha lung

H-Profi l

Noagelung nur dort erlaubt, wo

© beim spateren Schweiflen des

| H-Profils das Nogelloch mit der
| SchweiBnaht obgedeckt wird

Die Nagelung soll systematisch
- mit gleichem Abstond (ca.alle

| 30 cm) von Leiste zu Leiste auf

immer gleicher Hohe erfolgen

milt Baustellen-Auftragnaht abgedeckt
(siehe /e ichnung 6)

0) Befestiqung des Abreifli-H-Profilsim Steghereich

Drahtnogel mit Stauchkopf
cex5d DIN EN 10230-1

Abrei-H-Prof il

Scha lung

Nage lung nur in der Fuge unmittel-
' bar neben dem Abreifisteg erlaubt
 domit beim spdteren SchweiBen des

| Abreiss-H-Profils das Nagelloch mit
| der SchweiBnaht abgedeckt wird

' Die Noge lung soll systematisch mit
i gleichem Abstand (ca. alle 30 cm)

| von Leiste zu Leiste auf immer

| gleicher Hohe erfolgen
. (VerschweiBung siehe Zeichnung 2’

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/8
Befestigung der Platten

Z45140.15 1.59.21-17/15
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Befestiqung der Bekaplasttafel
N CJE?V\ S;C:VTO\L L4VW€J;7 al/a2 Tafeln untereinander

b Tafeln nur an okersten Schalungsrand

al) Verbindung der Bekaplasttofeln an Stofistellen mittels Rodeldraht

Raode ldraht

‘ i | ‘ ; ‘ Rode lung jede 2. —4. Noppe
\ ‘ ; b un
| NN X g C RSN Y Bekap lost-PE-HD-Tafe|

| H-Profil gem Zeichnung Nr. 1

a2) Verbindung der Bekaplasttofeln an StoBiteilen mittels Abreifi-H-Profil und Rode ldraht

Abrei3-H-Profil

gem, Zeichm%ng Nr. 2

\
| |
} | } Rode ldraht
! : Y Rode lung jede 2. —4. Noppe

C

| 2 — |
\\ | | I Bekaplost-PE-HD-Tafel
L

Mmox, 99

b.) Befestigung der Bekaplasttafeln an der oberen Schalung

Drahtnogel mit Stauchkopf
2ex5d DIN EN 10230-1

Rode ldraht
Rodelung jede 2. -4. Noppe

—  Bekaplast-PE-HD-Tafel

Scha l
A %jgif\\‘ggggg‘kigi’ MoBe in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/9

Befestigung der Platten an der Schalung

245424 .15 1.59.21-17/15
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Hohlstellen bei Bodentafelverlequng

Ausgiefimosse ouf Zementbasis

Einfulltrichter

Steigerrohr
32 x 3,0

FOllrohr 32 x 3,0
DIN 8077

WZ 1xp4

Zeichnung Nr. 4o Bekop last-PE-HD-Tafel @15 WZ 1x84

\
\
\
\
1
Bodenauf logeleisten genm.
\
\
\
\
|

7/, Stanhlbeton des”, /7
/
( / / / / / / / /

/ . |
! s s s % % /C// Auffangraumes % % % s y
L LSS L s S LS s L s S s L

maximale Hohlstellenfldche ca. 1m?

Verqgossene und verschlossene Hohlstelle

Verschlussplidtichen PE-HD
Verschlussp ldttchen PE-HD Kohlefaserband 060 6 dick / 80 .8 mn dick
060 6 dick / 80 .8 mm dick Bekoplast-PE-HD-Tafel b.) glatt
0.) innen ausgedreht

77 Stohlbeton des///

s s/
! % //// Auffangroumes s J
LA LSS S S S S S g S g S S S S S S S S S S s

Schweiung der Verschlussplattchen: WZ 3x@4
MaBle in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/10

Vergieen von Hohlstellen

Z45424.15 1.59.21-17/15
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Uberdeckende Raondleiste 20x0

Auftragnaht (DVS 222/7-1, Bild 10)

vor Plotzieren der Leiste /Zwischenraum-—
roum mit Zementestrich ausful len

o) Boden/Wand

Kohlefaserbond

zusdatzliche Leiste

Auf trognaht (DVS 2227-1, Bild 4
Varionte 2

/ementestrich

b Wand/Wand Auftragnaht (DVS 2227-1, Bild 10)

Kohlefaserband

zusatzliche Leiste

Auftragnaht (DVS 2°27-1, Bild 4,
Voriante 2)

Vor Plazieren der
Leiste zwischen

Schalung herausge-
drickten und Uber-

Stahlbeton
stehenden Beton
entfernen
Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 5/11

Uberdeckende Randleiste

245424 .15 1.59.21-17/15
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Uberdeckende Dreikantleiste 30x30

Auftragnaht (DVS 2227-1, Bild 4, Variante 2)

Kohlefaserband

c) Boden/Wand

vor Plotzieren der Leiste /wischenraum-
roum mit Zementestrich ausfullen

zusatzliche Leiste

Aufiragnaht (DVS 2227-1, Bild 4,
Variante &)

N
' f N RSN R
\H‘ N NER RN N
ZANY NN NN N NN Y |
7 NAANSANNNNNRS /ementesirich

YO PNN YA NN N NN

o) Wond/Wand
Kohlefaserband

Auftragnaht (DVS 2227-1, Bild 4,
Varionte 27

Vor Plazieren der
Leiste zwischen

Schalung herausge- :ﬁ
druckten und Uber- N 4‘ Stah lbeton
stehenden Beton N

entfernen,

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/12

Uberdeckende Dreikantleiste

Z45424.15 1.59.21-17/15
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Fckverbindung (Wand/Wand) ohne
cckverbindungspror il Cgerode 1)

Stahlbeton des Auffangraumes

Rode ldraht

Kohlefaserbaond

als el Leiter zur Prifung

WE-Bauste l lennaht

Ausflhrung nach DVS 2ee/-1
Bild 8, Ausflhrung A

Rode ldraht

MaBe in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/13
Eckverbindung ohne Eckprofil

245424 .15 1.59.21-17/15
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Wandabschlussprofi |

O O
i) LM
o~ [@N}
A A
ip] LM
™ el

N

HS-Naht Auftragsnaht A

(DVS 2227-1, Bild 4,
Varionte &)

Stahtbetom des\
é Au??mgmumes

15 Bekaplast PE-HD-Tafel

\%o{ o
-

%

1
b,

0%

15¢
15

N

30
35
35

SFxl SFX)
%) )
$p=3,3 fur $=3 (Tafeldicke) 0,36 kg/m §$£=3,3 fur S$=3 (Tafeldicke) 0,39 kg/m
Sp=4,3 fur $=4 (Tafeldicke) 0,37 kg/m Sp=4,3 fur S=4 (Tafeldicke) 0,38 kg/m
$p=9,3 fur $=5 (Tafeldicke) 0,38 kg/m $¢=9,3 fur $=5 (Tafeldicke) 0,37 kg/m  MaBe in mm

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in

Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 5/14

Wandabschlussprofil

Z45424.15 1.59.21-17/15
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0) Stumpfstoll mit Abdeckleiste
und Auftragnaht (Boden)

Abdeckleiste 60x5 (80x5)
PE-HD GM 5010 T3
Bodenauflageleiste

Zeichnung Nr.43a

Hohlraum mit

Zemenfesfrich ausfullen
WE-Auftragnaht
Ausfqg. DVS 2227-1

Bild &, Varianfe 2 ggf. el. leiffahig ‘
NN S <
/ N | |
|
| | |
‘ e AN N | N\
/ W\ »
RN
, SN e N Y
serband / Zemenfesfrich des /TKoh{efaserband
Auffangraumes
=95

o) Stumprstoll mit Abdeckleiste
und Auf tragnaht (Boden)

Hohlraum mit
Zementestrich auffullen
Abdeckleiste 60x5, (80x5)

WE-Auftragnaht PE-HD GM 5010 T3
Ausfg DVS 2227-1

Bild 4, Varianfe 2

7z | T ng"4352:~

T\ ) SRS
\ \ N AN

Abreii-H-Profil
Zeichnung Nr.2

/
/
1
a
AUN

Stahlbeton des
N AN N\ \Auffangraumeg\ N \ |
NNANARN TN N N N
/ =95 \
Kohlefaserband / \Koh{efagerbaﬂd

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anlage 5/15
Stumpfstoll mit Abdeckleiste und Auftragnaht

245424 .15 1.59.21-17/15
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o) Bodentafelverbindung mit genagelter Leiste
(Schweiinahtausfihrung nach DVS 2227-18Bild 3, Variante 2)

Baustellen-WE-Naht
Naht nicht abgearbeitet
seiflich nur geputzf

Kohlenstoffband
als el. Leifer zur Prufung

Nagel Fa. HILTI Ausfg. X-DNI 62 MX
Abstand 200-250mm

Bod flageleist
odenauflageleisten 80°_90°

Zeichnung Nr.43
gaf.el.leiffahig

AN T AN
N \/ / N\ |
NN NN : N
\ \ /ementestrich

— ‘
/ Stahlbeton / /das Auffangraumes / /
s _ ’ / _ 7 __7 V4 _ _ _

0)  Eckstol mit innenliegender Kehlnant und genagelter Leiste

Bekaplast-PE-HD-Wandfafel

NN
Q)/
(\ B Schweilinahtausfiuhrung nach DVS 72227-1Bild 8, Ausfihrung A
Kohlenstoffband
- \ Randauflageleiste
SSEQWJ fgﬁ;gb Bekaplast-PE-HD-Bodentafel
|
\ E—
AN AN i N
\
NN N |
\ \l_ \ NZementestrich
| Ve Y
e Stahlbeton / " das Auffangraumes e
SR )% 7 B} z

Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in

Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 5/16

Bodentafelverbindung und Ecksto3 mit innenliegender Kehlnaht

Z45424.15 1.59.21-17/15
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Abdichtungssystem "Bekaplast PE-HD" aus Betonschutzplatten zur Verwendung in
Auffangwannen und Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 5/17
Platten- und Noppengeometrie
1.59.21-17/15
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Spain

ltaly

Mexico

China

Australia

Austria

France

Jordan

Morocco

Sweden

Poland

New Caledonia

Spain

Kingdom of Saudi Arabia

Spain

OBERFLACHENSCHUTZ-SYSTEME

Auskleidungs- und Bodenbeschichtungs-
systeme, Kitte, Verfugematerialien,
Ausmaverungssysteme, Gummierungen

KUNSTSTOFF-TECHNIK
Thermoplastische Auskleidungssysteme
Apparate, Rohrleitungen und Behdlter aus
Duro- und Thermoplasten

FEUERFEST-SYSTEME

Feuerfeste Auskleidungssysteme

SCHWIMMBADBAU
STEULER-Q’-System

Zusammen mit internationalen Tochtergesellschaften und Vertretungen biefet
STEULER-KCH seinen Kunden ein weltweites Netzwerk, das umfassende

Anlagenldsungen entwickelt und umsetzt.

STEULER-KCH GmbH

Berggarten 1
56427 Siershahn | GERMANY

Tel.:  +49 2623 6000
Fax:  +49 2623 600-513

E-Mail: info@steuler-kch.de
www.steuler-kch.de

Standort Hohr-Grenzhausen

Fortschritt im Fokus




